Kum nemlendirmeden sonra, daha iyi su dagitim ve sogutmasi elde etmek amaciyla iyice kanstinimalidir. Bu tirmik gibi daha
basitbiraletiledemimkiindiir, fakatdahapahaliolanmotortahriklimikserveyadahakolay kullanimsaglayankumslingeriile de kanistirilabilir.
Bizimtercihettifimizbagkabir cziimise, dogrudan birkayis aktarmanoktasi izerindeki su noziillerininmontajidir. Su, dahaiyi su dagitimi
ile sonuglanan diigen kum akis igine beslenir ve kum bir sonraki tasiyici bant iizerine distiigiinde, kanstirma derecesi zaten yeterlidir.

OTOMATIK . _
KULLANILAN ON NEMLENDIRME
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Basit bir karigtirma aygiti ile 1s1 ve nem igin 6lgiim noktast

Modern gorsellestirme sistemleri, her konveyor bandinda tesis durumu ile ilgili bilgileri oldugu gibi sunar ve gerektigi gibi paramet-
relerin uyarlanmasina olanak verir..
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KULLANILAN KUM ON NEMLENDIRICI —

Bentonit bagl kum ile gahsan her dokiimci, yeter-
li mukavemet 0Ozelliklerinin glvenilir bir kaliplama
malzemesine sahip olmasini, genis bir driin
yelpazesini kapsamasini ve mikemmel dokim
uretimine izin vermesini ister. Sadece kot du-
rumlarda ve capak giderme isleminde tiiketi-
len enerji gibi, arnizall dokimin yeniden eritiimesi
icin tiiketilen enerji maliyeti de disiik olmaldir.
Sogutucularda iyi bilinen ve ispatlanmig nem kon-
trol sistemlerimize ek olarak, sogutma tambur ve

mikserleri, uyumluluk ve diger istede bagl ozel-
likler igin otomatik kum test sistemleri, kullanilan
kumun 0n nemlendirmesi iyi birer segenekir.

Bu o6n nemlendirici hatth sogutucu vyerine geg-
mez, ancak daha az maliyette kalip malzeme ka-
litesi igin OGnemli bir gelisme saglar. Olaganiisti
sartlar altinda sogutucu kapasitesi de arttirilabilir.

KUM ON NEMLENDIRME HATTININ KULLANIMINA ORNEK LINE
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Ssu puskirtme dnitesi
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Biz, mimkiin oldugunca erken 6n nemlendirmenin baglamasini tavsiye ediyoruz. Ozellikle de sogutmanin baslamasi
ve kumun kurumasinin énlenmesi igin kum ve dokimun ayriimasindan sonra. Kum havalandirma tesisinin kurulumuna
bagh olarak ok sayida konveydr bantlan boyunca dagitilacak sekilde adim adim su ilavesi tavsiye edilir.

Kum nem icerigi, sicaklik azaldikga ve toz gelistirimesi 6nemli dlgiide diistiigiinde agsama asama artar.
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Konveydr banti (izerinde su noziil grubu Temazsiz sicaklik Glgiimi

Sonug, silo iginde rejenere edilebilen ve bir sonraki dongi igin nihai su miktan ile karistinici iginde bitirilebilen iyi nemlenmis ve
sogutulmus kalip malzemesidir. Mikser i¢inde 500C (izerindeki sicakliklarda kalip kumu malzemeleri, kosullar zorlastinr ve kusurlu
kaliplarin, dolayisiyla kum ile ilgili dokim hatalarinin kaynagidr.

Ayrica riskler belirtilmelidir; kalip malzemesinde agin su, Gretim akiginin kesilmesi ile sonuglanan silo ve tagima sistemleri icinde
yapigsmaya neden olabilir. Bununla birlikte, hedeflenen su ilavesinin etkisi, sadece kalinti kum neminin, sicakligin, kum verimliliginin
olglim sonuglar kadar iyi olabilir. Bu nedenle, uygun noktalarda “Artik nem” ve “Sicaklik” kullanim ve degerlerinin belirlenmesi igin
sektorde kanitlanmig sensorler givenilir yiikleme igin vazgecilmezdir.

Onemli olan zaman birimi bagina verimliligin belirlenmesidir; su miktarinin belilenmesi igini belirli bir miktar ilave ediniz.

Bu baglamda, yeterince dogru
verimlilik toplama sistemleri
saglayan cok kademeli seviye
anahtarlan ve kullanilabilir bir
bant 6lgedi mevcuttur.

Suiilavesi, iade kumun ¢ok diiz-
gin sekilde nemlendirilmesini
garanti eden su buhari noziilleri
yoluyla gerceklestirimektedir.

Two-stage level measurement




